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Hilos de chenilla

En este contenido se explica la estructura y composición
de un hilo de chenilla, un hilo de fantasía obtenido por
tisaje. Se explican sus propiedades, destacando las
aplicaciones prácticas y el método de obtención del hilo.

El hilo de chenilla es un hilo de fantasía obtenido por tisaje.

Estructura y composición

El hilo de chenilla tiene una estructura básica compuesta por una base de hilos entrelazados,
generalmente algodón, poliéster o una mezcla de fibras sintéticas. Sobre esta base, se incorporan
fibras más largas y suaves que crean la característica textura peluda de la chenilla, son fibras
adicionales que se distribuyen uniformemente a lo largo del hilo, proporcionando una apariencia
esponjosa.

 

Propiedades

Suavidad: La suavidad es la propiedad distintiva del hilo de chenilla, haciéndolo ideal para
diseños en los que se busca una textura agradable al tacto. Esto hace que sea una elección
popular para juguetes de peluche y artículos para el hogar.
Textura peluda: La chenilla destaca por su textura peluda. Esta característica le hace atractiva
para aplicaciones decorativas.
Variedad de colores y grosores: El hilo de chenilla está disponible en una amplia gama de
colores y grosores.

 

Aplicaciones finales

Juguetes de Peluche: Es un material común en la fabricación de juguetes de peluche debido a
su suavidad y textura agradable al tacto.
Textiles para el Hogar: Se utiliza en la confección de almohadas, mantas y otros artículos para
el hogar para añadir un toque acogedor y decorativo.
Confección de prendas de vestir: Aunque menos común, se puede utilizar en prendas de
vestir para añadir un elemento de textura y estilo.
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Método de obtención del hilo

Se obtienen por máquinas especiales que tienen accionamiento electrónico, consiste en colocar
trozos cortos de hilo entre dos hilos centrales y después retorciéndolos juntos. Los hilos enrollados
forman lazos, que después se cortan para crear el cabello pomposo típico de la chenilla, después se
cuece al vapor para asegurarse de que el cabello no se mueva de su sitio.
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